Material: Cal Virgem Agricola
Identificacdo: CV-A

Referéncia normativa: nao possui i
norma técnica de especificacao AGRICOLA
1GSRETIVO DE ACIDEZ [4INERAL

Ensaios realizados em conformidade
com a norma NBR 6473

CALCEM

.
AL CEM NI STRIA DE WINERIgS LTI8-

Andlise Quimica

Ensaio Unidade Resultado

Perda ao Fogo (PF) % 9,7

Silica e Residuo Insoltvel (SiO2 + RI) % 2,8
Oxido de Célcio (CaO) % 50,7
Oxido de Magnésio (MgO) % 36,5
Oxidos Totais (CaO total+MgO total) fi v % 96,5
Anidrido Carbénico (Co2) % 6,8
Carbonato Residual % nd

Agua Combinada % 2,9
Oxido de Ferro (Fe203) % 0,1
Oxido de Aluminio (Al203) % 0,1

Analise Fisica

Ensaio Unidade Resultado
Granulometria # 35 (0,50 mm ) % 1,7
Granulometria # 50 (0,30 mm) % 15,7
Poder Relativo de Neutralizagdo TOTAL (PRNT) % 164,2
Poder de neutralizacdo (% equivalente CaCo3) % 180,2
Umidade % 0,2

Legenda

nd - ndo determinado |d - abaixo do limite de detec¢éo

Observacoes

Os resultados apresentados sdo apenas ilustrativos, pois a cal apresenta variacao
nos percentuais em cada amostra analisada. A Cal Cem acompanha constantemente
em laboratorio proprio.
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